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 چکیده
 دهی سطوح است.های نامطلوب بدن، هدف اصلی پوششالعملسازگاری و کاهش عکسافزایش زیست بیوموادبا توجه به رشد تکنولوژی در علم 

بلیت ااتراترکتون یک ترموپلاستیک نیمه بلورین است که خواص برجسته مکانیکی و شیمیایی و همچنین پایداری بالای حرارتی دارد و یک پلیمر با قپلی

زیست سازگاری اصلاح شده این پلیمر در  این پلیمر با ساختار متخلخل نیز مورد استفاده قرار می گیرد. کاربری در جایگزینی های استخوانی است.

های متخلخل پیک با استفاده از پیک خالص و نمک در ابتدا نمونه .مورد توجه قرار گرفته است تحقیقدر این  تیتانیوم حالت متخلخل با استفاده از پوشش

ا ب اتراترکتونپلیروی زیرلایه لز تیتانیوم فسپس لایه نازک  تهیه شدند. SPSو با به کار گیری روش  dry mixingسدیم کلراید بعنوان فضاساز، با روش 

. مزایای اصلی تعیین مشخصه و ارزیابی شد اتراترکتونپلیاستفاده از روش پلاسما اسپری پوشش داده شد و تاثیر پوشش دهی روی عملکرد بیوپزشکی 

همچنین و آنالیز استحکام اتصال تائید شدند.  SEM، XRDپلاسما اسپری تیتانیوم ، زیرلایه بدون صدمه و پایداری خوب لایه روکش بود که با استفاده از 

 بالا ل توجهیقاب طور به سختی و استحکام تسلیم فشاری، ، چگالی شده تولید نمونهدر تست های مکانیکی از نمونه متخلخل گرفته شد که نشان داد 

ها  زی آناز طریق غوطه ور سا با پوشش و بدون پوشش هاهای تهیه شده، زیست فعالی این نمونهبه منظور بررسی تشکیل آپاتیت بر روی نمونه .است

 کتیویته دارند.پوشش داده شده با تیتانیوم خاصیت بایوا پلی اتراترکتونمورد بررسی قرار گرفت و این چنین استنباط شد که سازی شده بدن در مایع شبیه

 ، پزشکی بازساختیآپاتیتتشکیل  پلاسما اسپری، ،پوشش تیتانیوم ،متخلخل ،اتراترکتونپلی :کلیدی کلمات

 

Investigating and evaluating the properties of titanium coating on porous 

polyetheretherketone for using in reconstructive medical 
 

Abstract: 
Considering the growth of technology in biomaterial science, the main goal of surface coating is to increase biocompatibility 

and reduce adverse reactions of the body. Polyetheretherketone is a semi-crystalline thermoplastic that has outstanding 

mechanical and chemical properties as well as high thermal stability, and is a polymer that can be used in bone replacements. 

This polymer is also used with a porous structure. The modified biocompatibility of this polymer in the porous state using 

titanium coating has been considered in this research. At first, the porous peek samples were prepared using pure peek and 

sodium chloride salt as spacer, by dry mixing method and using SPS method. Then, the thin layer of titanium metal was coated 

on the polyetheretherketon substrate using plasma spray method and the effect of coating on the biomedical performance of 

polyetheretherketone was determined and evaluated. The main advantages of plasma spray titanium were the undamaged 

substrate and good stability of the coating layer, which were confirmed by SEM, XRD and bond strength analysis. Also, 

mechanical tests were taken from the porous sample, which showed that the density, compressive strength, and hardness of the 

produced sample are significantly high. In order to investigate the formation of apatite on the prepared samples, the bioactivity 

of these coated and uncoated samples was investigated by immersing them in simulated body fluid and it was concluded that 

polyetheretherketone coated with titanium has bioactivity properties. 
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 مقدمه

 نیمه کترموپلاستی یک (پلی اتراترکتون)اتراترکتون پلی

 و شیمیایی و مکانیکی برجسته خواص که است بلورین

 برخورداری ازبه دلیل دارد،  حرارتی بالای پایداری همچنین

خواص مکانیکی خوب آن، چگالی کم و مقاومت شیمیایی 

ماده مناسب در مهندسی بافت بیو خوب، به عنوان یک 

اً پایین نسبتشود. با این وجود، چسبندگی سخت شناخته می

دود تر از این ماده را محآن به بافت استخوان، استفاده گسترده

     .]1،1[ کرده است

 است رپلیم یک پلی اتراترکتون که مطلب این به توجه با

چنین و هم تری پاییندر قیاس با فلزات دانسیته پلیمر مذکور

 Stress ی کمتر و در نتیجهمدول الاستیسیته

shieldingاسترس معمولی  کاهشدر نتیجه  دارد کمتری

رغم این خصوصیات اما علی. داردرا به همراه  استخوان

 خوبی با بافت استخوانتواند اتصال خوب، این پلیمر نمی

-به دلیل زیست سازگاری پایین عیبو این  ]4،0[ برقرار کند

  .]5[ست ا تیتانیومهای فلزی مثل تر آن در قیاس با ایمپلنت

ن عیب ، ایبر آن تیتانیوم به نظر می رسد که با پوشش دهی 

 با توجه به مشخصات خوبی که دارد میچرا که  رفع گردد

 .اشدب پلی اتراترکتون دهیای مناسب برای پوششتواند ماده

 های تیتانیومی با استخوان عموما بدونپیوند ایمپلنت اتصال

خارجی در بدن ایجاد بافت همبند که در اثر حضور عوامل 

رفی از طگردد. و واکنش بدن به آن تشکیل میشود ایجاد می

برای طراحی و شبیه سازی شکل متخلخل بافت  دیگر

های در تماس با استخوان استخوانی بر روی سطح ایمپلنت

حضور  پلیمر پلی اتراترکتون متخلخلصورت گرفته است. 

لخل خحفره های توخالی در جامداتی با بافت سلولی یا مت

دهد.که از این مواد برای پوشش سختی ماده را کاهش می

دادن وسایل،به منظور تلفیق بهتر با بافت در حال رشد 

های متخلخل بر روی کاشتنی های شود.از لایهاستفاده می

سازگار با بافت استخوان برای تسریع رشد بافت استخوانی 

   .]6،7[ استفاده شده است

در ساختار ایمپلنت موجب کم شدن اما ایجاد تخلخل      

ها و خواص مکانیکی مورد نیاز برای عملکرد مناسب آن

که برای حل این شود.ها میتحمل نیروهای وارده به آن

غیر سمی بودن و . مشکل از پوشش دهی استفاده می شود

شرایط پذیر بودن تیتانیوم باعث شده است تا این ماده در 

 مورد استفاده قرار گیرد.پزشکی و در درون بدن انسان 

بکارگیری تیتانیوم و آلیاژهای آن در کاربردهای بیومواد تا 

حدود زیادی به خاطر مقاومت به خوردگی بسیار خوب این 

 در امروزه مواد در مقایسه با سایر آلیاژهای فلزی است.

 است هشد می استفاده تیتانیوم از که جایی هر در تا تلاشند

 ردکارب با را آن خواص و کرده استفاده پلی اتراترکتون از

تیتانیوم و آلیاژهای آن به سبب  کنند. هماهنگ موردنظر

ان انسهای سخت  بافتها به نزدیک بودن مدول الاستیک آن

در مقایسه با سایر فلزات در کاربردهای مختلف پزشکی و 

سیار ب مهندسی بافت و پزشکی بازساختیالخصوص در علی

همچنین در پوشش دهی توسط پلاسما . اندمورد توجه

اسپری یک مورد حایز اهمیت دمای آن در حین فرآیند 

پوشش است که پلیمرها نسبت به فلزات حساس تر 

   .]0،4[هستند

 و بلورینگیدرجه حرارت بالا می تواند موجب تغییر در 

ن بنابراین فرآیند پوشش ممک دمای انتقال شیشه همراه باشد.

پلی است روی خواص مکانیکی،شیمیایی و فیزیکی 

بررسی هایی که انجام شده  .]9[تاثیر بگذارد اتراترکتون

 ر ترکتوناتپوشش تیتانیوم به روش پاشش پلاسما روی پلی

سازی سریع و پایدار در سطح مشترک ثابت است که

از اهداف اولیه عنوان یکی توان بهایمپلنت را می-استخوان

برای دستیابی به کارایی بالینی، صرفنظر از محل عمل درنظر 

 رد پلی اتراترکتوناز  استفاده ترین مهم .]14،11[گرفت

 های کیج و مفصلی های جایگزین برای ارتوپدی کاربردهای

 وقیعر قلبی های ایمپلنت در همچنین.  است فقرات ستون

 های ایمپلنت در و قلب های دریچه و سازها ضربان مانند

 این از مصنوعی دندان های پایه کردن ثابت برای درمانی

   .]11[شود می استفاده پلیمر
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های اورتوپدی به منظور بهبود اصلاح سطح ایمپلنت در واقع

ا هاتصال ایمپلنت به بافت اطراف جهت افزایش طول عمر آن

در سالیان اخیر بسیار مورد توجه و مطالعه قرار گرفته 

ها و خواص سطحی مواد بکار رفته در ویژگی.]14[است

-ها، از جمله زبری سطح، زیست فعالی و مشخصهایمپلنت

ها تاثیری به سزا در میزان و چگونگی های شیمیایی آن

رم چنین بافت نها با بافت استخوانی و همیکپارچه شدن آن

اطراف، چسبندگی سلولی و رشد و تجمع عوامل عفونت زا 

این سطوح خواهد داشت، که کاربرد مناسب آن را بر روی 

  .]10[در پزشکی بازساختی نشان می دهد
 

 تحقیق مواد و روش

 پلی از پژوهش این در اولیه های نمونه ی تهیه منظور به

تهیه شده از سیگما  -)گرید پزشکی خالص اتراترکتون

 هتهی جهت اولیه مواد بعنوان کلراید سدیم نمک وآلدریچ( 

 قطر با پیک های دانه .شد استفاده پیک متخلخل های نمونه

و میلی متر  1.0 دانه های کروی نمک به قطرو میلی متر  50

پلی  دانه های اندازه هستند. توزیع ٪99.5 خلوص با

 Malvern Mastersizerابزار  یک از استفاده با اتراترکتون

 (D50) متوسط قطر شد. بازده گیری اندازه  2000

و میکرومتر  114 (و D90 و D10 طیف) با ، میکرومتر50

پلی  گرم برای 1.4 مولفه دو برای چگالی .استمیکرومتر 11

 است. نمک های دانه برای گرم 1.65 ± 4.45 و اتراترکتون

سنجش تراکم پودر به نسبت  %54رای رسیدن به تخلخل ب

 رآیندفسپس  پیک به دانه های نمک استفاده شد.پودر  1 :4

 آن دو استفاده گردیدبرای متخلخل کردن  1خشک مخلوط

 پلی اتراترکتون دانه های گرم 7 نمک با هایدانه ازگرم  11

 دقیقه 15 مدت به(  LTM)مدل  Turbula میکسر یک  در

  .ستفاده شدا 1دور بر دقیقه 54 چرخش با سرعت

-SPS-20)  مدل(  SPSی بعد توسط دستگاه در مرحله

برای فشرده کردن پودرها و زینتر شدن نمونه های 8

 44برای مدت  C444 دمای(کامپوزیتی استفاده گردید 

                                                           
1 Dry mixing 

 . بهاز جمله شرایط زینتر بود )مگاپاسکال 44و فشار   دقیقه

 1طر با قکامپوزیتی ای شکل این ترتیب قطعات استوانه

 . تهیه شدندمیلی متر  11سانتی متر و ارتفاع 

سپس به منظور حل کردن  نمک  و نمونه ها شدنبعد از سرد 

ساعت  0در مدت حداقل  سانتی گراد 54-04در آب گرم در

غوطه ور می شوند. به همین دلیل نمک موجود در سطح 

قطعات در حین انجام عملیات در آب حل شده، استحکام 

قطعه کاهش یافته در ادامه برای بالا بردن استحکام، قطعات 

سفر کنترل شده حاوی گاز آرگون در ی دارای اتمدر کوره

ساعت قرار  1درجه سانتی گراد به مدت  C94⁰دمای 

گرفتند. پس از اتمام فرآیند به منظور جلوگیری از ایجاد 

 های ناخواسته، قطعات درون کوره به آرامی سرد شدند. ترک

ها، هر یک از ان ها برای خروج کامل نمک موجود در نمونه

ور شدند. برای آب دو بار تقطیر غوطهدقیقه در  14به مدت 

ها به ترتیب در استون، اتانول و چربی زدایی سطح، نمونه

دقیقه قرار گرفته و سپس  14اب دیونیزه، هر کدام به مدت 

سانتی گراد  44ساعت و در دمای  1در آون خلاء به مدت 

 قرار گرفته و خشک شدند.میلی بار  144تحت فشار 

 
پلی  نمونه ساخت برای روش آزمایش از شماتیک. 1جدول 

 متخلخل اتراترکتون

  mm 1.1 -1نمک  یکرو یدانه ها

 m 41 کیپ یدانه ها نیانگیم

 الیمتر یآماده ساز

 

 مخلوط کردن خشک

مخلوط  ندیفرآ

 کردن

 

 MPA 022در  یفشرده ساز
 یفشرده ساز

 

380⁰ یدر دما نگینتریز C  

 قهیدق 02مدت  یبرا

 نگینتریز

 

  C40-50ور شدن در آب در غوطه

 ساعت 1در مدت 

 حل شدن

 

90⁰ساعت در  0مدت  C  

 خشک شدن نهیدر کاب

 خشک کردن

 

2 rpm 
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 دانه های بین خالی فضاهای فرآیند فشرده سازی طول در

شدند  حذف هستند نمک پودرهای بین و پلی اتراترکتون

 انجام شد. g cc1.45-1 وفشرده سازی با تراکم 

همان طور که گفته شد در طول فشرده سازی فضای خالی 

ف حذدانه های کروی نمک و  پلی اتراترکتونبین دانه های 

 شدند. 

 کلش این روش در توسط شده ساخته فشرده گلوله سطوح

پلی شده،و واضح است که دانه های  داده نشان زیر

 حرکت میدانه های کروی نمک در طول بستر  اتراترکتون

ده فشر و خشک در نمونه های استفاده شده از مخلوط کنند.و

 تهبرجس بسیار بودن تهی مناطق و دانه از غنی سازی مناطق

شواهدی برای  تر مشاهده شده و همچنین در این مورد

در روند فشرده سازی مشاهده  دانه شدن تکه یا تکه شکستن

پلی با وجود زینترکردن نمونه ها بالای نقطه ذوب  نشد.

 یاربس کاهش با اعوجاج جزئی در نمونه ها تنها اتراترکتون

 .قطرایجاد شد در( ٪4.5> متوسط طور به) جزئی

 

 
 .شده ساخته فشرده نمونه سطح .1 شکل

 

وان پزشکی به عن -نمونه های پلیمری پیک با درجه زیستی

زیر لایه ماده کاشتنی برای تهیه نمونه های مورد نظر جهت 

ی نمونه های مورد استفاده قرار گرفت.پاشش پلاسما اجرای 

ارتفاع تهیه شد. پاشش  در متر میلی 5 و قطر متر میلی11با 

پودر تیتانیوم به وسیله دستگاه پاشش پلاسمایی اتمسفری 

                                                           
1 SBF 

لاسما پ پوشش دهی تیتانیوم به روش پاشش انجام گرفت.

 ایمپلنت در osteointegration برای خاصیت  رایج روند

 از ماگر محتوای به دندان است. بسته و ارتوپدی فلزی های

 سرعت، در پلاسما، ذرات گرفتن قرار محل گاز، جریان

 طور  به  بستر می تواند برخورد ذرات در ، شکل و اندازه

 مادانج و شکل جامد باشد. تغییر یا مذاب حدی یا تا و کامل

 بستر قرار با تماس در که دهدمی  زمانی رخ مذاب ذرات

برای این منظور از دستگاه پاشش پلاسمایی اتمسفری . گیرند

و با  استفاده گردید Metalizationساخت شرکت 

درجه  94پارامترهایی مانند زاویه تفنگ پاشش تا نمونه 

سانتیمتر، گاز حامل آرگون  14،فاصله تفنگ پاشش تا نمونه 

 .]15[ولت این پاشش انجام شد 44ولتاژ  و

ای همنظور بررسی تشکیل آپاتیت بر روی نمونهبعد از آن به 

ها از طریق غوطه ور سازی تهیه شده، زیست فعالی این نمونه

مورد بررسی قرار  1سازی شده بدنها در مایع شبیهآن

 .]16[گرفت

 446و  164های مورد آزمایش برای مدت زمان نمونه

گراد درون حمام درجه سانتی 47روز( در دمای  10ساعت)

قرار گرفتند و برای حفظ  مایع شبیه سازی شده بدنآب در 

ای جایگزین ها، هر دو روز یک بار محلول تازهغلظت یون

پس از انجام این  قدیمی شد. مایع شبیه سازی شده بدن

هایی که از محلول خارج گشته، توسط آب دو فرآیند نمونه

 خشک شدند.بار تقطیر شسته شده و در مجاورت هوا 

به منظور بررسی مورفولوژی سطح نمونه های دانه های 

NaCl دانه های پیک و همچنین پیک متخلخل از ، 

 SEM  (Scanning electron الکترونی میکروسکوپ

microscopy ) مدل( FEI Quanta 200  ) استفاده

 .]17[شد

برای بررسی فازهای  (XRD)الگوهای پراش اشعه ایکس 

در این پژوهش از دستگاه  ها تهیه شدند.موجود در نمونه

 X-Ray Diffraction System)پراش اشعه ایکس 

SEIFERT)  مدلPTS 3003  با الکترودCu Kα 
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(Kα=1.54060 Å)1 ،  با نرخ اسکن-s 45/4  استفاده

 .]14[شد

آنالیز قطر منافذ، ، تعیین سطح ویژه موادهمچنین برای  

یز توسط آنالمساحت سطح، حجم منافذ و توزیع اندازه منافذ 

BET  مدلBET/TPR/TPD 19[بررسی شد[. 

سی رمختلف در برابر اعمال نیرو بر پلیمر رفتار و و اکنش

ها نیرو خواص مکانیکی به صورت رابطه میان .شود می

و مقاومت ماده در برابر تغییر  مادهوارده به یک  تنش یا

ی به دلیل بررس و شکست بیان می شوند.  کرنش مانند  شکل

استحکام و سختی پس از متخلخل کردن نمونه آزمون های 

 Universal Testing machineمکانیکی با دستگاه 

 پلی اتراترکتونبرای نمونه  Zwick Roell- Z030)مدل(

متخلخل اعم از تنش کرنش مدول یانگ استحکام تسلیم 

مشاهده  بررسی شده و نمودارهای مربوطه در قسمت بعدی

 .]14[می شود

 

 نتایج و بحث

 ررسی مورفولوژی

ها شامل دانه بدست آمده از نمونه SEMتصاویر  1شکل 

و دانه های پیک قبل از  1.4 -1.0با قطر بین  NaClهای 

نمونه  SEM تصاویر 1شکل  متخلخل سازی را نشان میدهد.

بدیهی است  را نشان می دهدکه پلی اتراترکتونهای متخلخل 

که منافذ صاف هستند و به دلیل فرآیند فشرده سازی به 

  سطح این در درازای عمود بر جهت تراکم تبدیل شده اند.

 با دهش ساخته ساختار در منافذ اتصالات بین بزرگنمایی، از

dry mixing  بسیار آنها از برخی شود، می مشاهده 

  خلوطم بزرگ هستند.که این به دلیل بسیار و برخی کوچک،

پلی  و همچنین تجمع  پودرهای جزء دو برای 1ناهمگن

 ذرات  نمک است که تجمع اطراف دانه های در اتراترکتون

-شکلهب هایی عمدتاًتخلخل منجربه تشکیل اتراترکتونپلی 

 شود.بزرگ می منافذ

 

                                                           
1 inhomogeneous 

 
 m 1444با بزرگ نمایی NaClنمونه های دانه های  الف( .1شکل 

 . m 144دانه های پیک با بزرگ نماییب(

  

 

 
 پلی اتراترکتون نمونه عمودی مقطع سطح از SEM تصاویر .4شکل 

 .ب(-)الفdry mixing  توسط شده ساخته متخلخل

http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9959&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9959&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9856&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9856&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9856&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9856&lang=fa
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 خلخل سنجی ت 

 ندازها متخلخل، پلی اتراترکتون برای منافذ اندازه توزیع 

 این است. شده ارائه زیر شکل در ،BET از استفاده با گیری

 دیگر همراه به  جدول در همچنین که گیری، اندازه

اندازه منافذ بر حسب  آورده شده است. ساختاری پارامترهای

میلی متر و میانگین منافذ و همچنین میانگین قطر این منافذ 

 که دارد وجود احتمال این در جدول زیر مشاهده می شود.

 که نمک های دانه بین است ممکن پرنشده کوچک مناطق

 هک باشد داشته وجود اند شده ساخته  dry mixing توسط

 نمونه در و. باشد نکرده نفوذ آنها بین مذاب پلی اتراترکتون

پودرها  وجود دلیل به شده ساخته روش این با که هایی

. دش مشاهده پودرها بین فاصله در بیشتری تنوع ناهمگن

 ذمناف اندازه گیری اندازه این حال، این با است، ذکر به لازم

 اءمنش همچنین. نیست نزدیک منافذ اولیه اصلی سایز به

 روش ایرس مشابه که فشردگی فرآیند در البته هادانه کشیدگی

 کروی نمک های دانه داشت نظر در باید همچنین هاست.

 جمح در کاهش به قادر فشردگی فرآیند طول در شده فشرده

 پودرها سایز کاهش SEM وتصاویر هستند( ٪15 حدود با)

 .کند می تایید سازی فشرده فرآیند طول در را

 

 
 .dry mixing روش با منافذ اندازه توزیع.  0 شکل

 

 متخلخل پلی اتراترکتون برای ساختاری پارامترهای .1جدول 

Dry mixing پارامترهای ساختاری 

 (mm)اندازه منافذ 30/2

 (mm)میانگین اندازه منافذ 41/2

 (mm) میانگین قطر منافذ 01/2

 خواص مکانیکی

همچنین به منظور بررسی استحکام و مقاومت نمونه های 

 نمونه یک برای کرنش - تنش نمودار زیر شکل متخلخل

dry mixing ، چگالی نسبی   ٪54.7 تخلخل با(RD 

کرنش بر روی نمونه -تنش را نشان می دهد. منحنی (4.14

های آزمایش شده پیک آغازین را نشان می دهد که از 

مقاومت فشاری گرفته شده و جاهایی از نمودار  که صاف 

 پایین تر گرفته شده است. تراکمتر است از نمونه هایی با 

آغاز  %64ساختارهای متخلخل در کرنش های حدود تراکم 

 می شود. 

 
 .dry mixin برای نمونه کرنش-تنش منحنی . 5شکل 

 

 ساختارهای خواص مکانیکی برای خلاصه زیر جدول

متخلخل را نشان می دهد و  میانگین آنها را برای تعدادی از 

 نشان می دهد.نمونه های آزمایش شده 

خلخل بات ، dry mixing توسط شده متخلخل تولید نمونه

 نه تنها باعث کاهش استحکام نشده بلکه نتایج نشان 54%

  دهد که چگالی بالا، استحکام تسلیم فشاری بالا، و سختیمی

 

 پلی اتراترکتونداده های خواص مکانیکی برای نمونه های  .4جدول 

 متخلخل
 / استحکام تسلیم

MPa 
 نمونه % تخلخل  چگالی MPa / مدول

3.9±3..1  ..3±61.6 3.93 3.9± 13.9 Dry 

mixing 
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 و سختی دهد می ونشان است بالا قابل توجهی طور هب

  .می یابد کاهش تخلخل افزایش با مقاومت

بررسی رفتار مکانیکی آلیاژهای به همچنین منیش و همکاران 

پلی اتراترکتون برای آرتروپلاستی مفصل  تیتانیوم با پوشش

پلی  هایاستفاده از پوششبیان کردند  پرداختند وران 

 Stressها را در کاهش اثرات پذیری آنامکان اتراترکتون

shieldingبدون های ایمپلنت هیپ در مقایسه با مدل

ی متوجهی در ضریب ایمنی نشان با افزایش قابل پوشش

 .]11[دهد

 

 تیتانیوم بر روی سطحپوشش دهی 

ت چگال و یکنواخ تیتانیومنشان می دهد که یک لایه   6شکل

 با استفاده از پوشش پلی اتراترکتونروی سطح زیرلایه 

سطح لایه روکش  )الف( 0در شکل پلاسما داده شده است.

نسبتا صاف بدون هرگونه عیوب قابل توجه مانند  تیتانیوم

ترک ها و خلل و فرج های بزرگ بود. به علاوه لایه روکش 

بسیار یکنواخت با ضخامت یک میلیمتر در کل نمونه  تیتانیوم

 پلیچسبندگی محکمی با زیرلایه )ب(   0بود و در شکل 

فزایش برای ا انجام شده  تحقیقاتی که در  داشت. اتراترکتون

موثر چسبندگی سطحی بین تیتانیوم و ماتریس پلیمری، 

اصلاح سطح تیتانیوم با افزایش زبری سطح یا ایجاد پیوند 

می تواند به عنوان  ، که عمدتاً نجام پذیر است شیمیایی ا

 با اسید یازبری مکانیکی، خوردگی شیمیایی )اچ کردن 

عملیات الکتروشیمیایی )آندایزینگ، اکسیداسیون قلیایی( 

میکرو قوس(، افزودن لایه سطحی )سیلانیزاسیون، اسپری 

 در این تحقیق که اخیرا انجام شده .( طبقه بندی شودپلاسما

یک استراتژی موثر و آسان برای افزایش چسبندگی سطحی 

ارائه شد که شامل  CF/PEEK-Ti های هیبریدیلایه

د های نانولوله کربنی چنهای میکرو نانو با شبکهساخت لایه

 .]11[های تیتانیوم استجداره بر روی سطح ورق

 

                  

 

 

 
سطح  از تصاویر( SEM) روبشی الکترونی میکروسکوپ .6شکل 

(A تیتانیوم پوشش داده شده بر سطح(B تیتانیوم پوشش  مقطع عرضی

 .داده شده بر پیک

 

  (XRD) ایکس اشعه پراش

ا استفاده از ب تیتانیومبا روکش  پلی اتراترکتونزیرلایه  سپس

بررسی شد. همان طور که انتظار  5در شکل  XRDآنالیز 

ه خالص پیک های مربوط ب پلی اتراترکتونمی رفت زیرلایه 

از  بعدرا به خوبی نشان داد.پلی اتراترکتون  فاز کریستالی

یک های پ پلی اتراترکتون، زیرلایه تیتانیومپوشش دهی با 

 نشان داد که متناظر با پیک ᶲ1 = 45⁰  44⁰ 04⁰دیگری در

 بود و اشاره می کند که فاز کریستالی بالای تیتانیوم های

دون هرگونه حتی ب پلی اتراترکتونروی سطح زیرلایه  تیتانیوم

حرارتی بعدی نیز تشکیل می شود که یکی از  عملیات

وس چوارتبرجسته ترین مزایای روش پلاسما اسپری است.
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سمای نیتروژن ناشی از اشعه و همکاران از اکسیژن و پلا

 پلی اتراترکتون ماوراء بنفش شدید برای اصلاح سطح

 پلی اتراترکتون زبری سطح ن ،نتایج نشان داداستفاده کرد

اصلاح شده افزایش می یابد و گروه های عملکردی جدید 

پلی علاوه بر این،  .به طور همزمان اضافه می شوند

چسبندگی و تکثیر اصلاح شده باعث افزایش  اتراترکتون

 .]14[شد MG-63 هایسلول

 

 
تیتانیوم پوشش داده شده بر   (XRD)پراش اشعه ایکس  .7شکل 

 .تیتانیوم(  نشان داده شده  پیک)

 

 بررسی تشکیل لایه کلسیم فسفاتی

های مختلف قبل از تصاویر بدست آمده از سطح نمونه 

ها برای پوشش دهی و پس ازپوشش دهی و غوطه وری آن

در  مایع شبیه سازی شده بدنروز در  10و  7مدت زمان  

پلی   سطوح نمونه SEMشکل زیر آمده است. تصاویر 

ده با پوشش داده ش پلی اتراترکتونو  متخلخل اتراترکتون

تیتانیوم را نشان می دهد. ذرات سوزن مانند به صورت جزئی 

روی سطوح عملیات شده مشاهده می شود.. نسبت پوشش 

 ترکتونپلی اترامتخلخل و  پلی اتراترکتونذره آپاتیت روی 

محاسبه شدند به  SEMپوشش داده شده که از تصاویر 

پلی یعنی بودند.   6/60±%10و  59/6 ± %44/7ترتیب 

داده شده  توانایی بسیار بالاتری برای  اتراترکتون پوشش

پلی به  نسبت مایع شبیه سازی شده بدنتشکیل آپاتیت در 

همچنین دیوید و همکاران از پلی متخلخل دارد. اتراترکتون

اتراترکتون پوشش داده شده با تیتانیوم برای تشخیص دوز 

 خوانیاست در سطح مشترک بافت با ایمپلنت هایتشعشع 

پلی اتراترکتون  کاهش پرتو تشعشع ناشی ازاستفاده کردند و 

 osseointegrationبرای  بهتری رامحیطی ،با تیتانیوم

استخوانی فراهم می کند و در نتیجه، احتمالاً موفقیت 

ایمپلنت را برای بیمارانی که دوره پرتودرمانی تجویز کرده 

 .]10[اند، بهبود می بخشد

 

 
های نمونه (SEM)تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  .4شکل 

روز را نشان  7به مدت  مایع شبیه سازی شده بدنشده در  غوطه ور

متخلخل قبل از پوشش دهی با  پلی اتراترکتوننمونه الف(  .می دهد

  .پلی اتراترکتونتیتانیوم پوشش داده شده با  ب( ، تیتانیوم
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مدل تیبیای خرگوش نشان  1در تحقیق دیگر که نتایج تجربی

 با پلی اتراترکتون داد که توانایی یکپارچه سازی استخوان

 .پوشش داده شده به طور قابل توجهی افزایش یافته است

اصلاح شده  زیست سازگاری  علاوه بر این، پلی اتراتر کتون

خوبی با سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان خرگوش 

 .]15[نشان داد

طیف پراش  14همچنین در الگوی نشان داده شده در شکل 

مایع شبیه روز غوطه وری در  10ها پس از اشعه ایکس نمونه

نشان )الف (  4شود. شکل مشاهده می سازی شده بدن

های پوشش داده نشده و شکل نمونه XRDی الگوی دهنده

باشد. پیک های پوشش داده شده میمربوط به نمونه)ب(  4

درجه  41و  16صوص آپاتیت با بلور پایین در دمای های مخ

های مربوط به آپاتیت به وضوح قابل مشاهده شد پیک

ی ها حاکی از تشکیل لایهاند و حضور این پیکمشاهده

لی پکلسیم فسفاتی بر روی سطح  است.شدت پیک پلیمر 

متخلخل  پلی اتراترکتونپوشش داده شده بالاتر از  اتراترکتون

 های پیک که دهند می نشان آمده بدست نتایج است.

 نمونه دو هر به مربوط الگوهای در آپاتیت هیدروکسی

 پوشش های نمونه در ها پیک این شدت دارندکه حضور

 .است بیشتر شده داده

 

                                                           
1 Invivo 

 
های نمونه (SEM)صاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی . ت9شکل 

روز را نشان  10به مدت  مایع شبیه سازی شده بدنغوطه ور شده در 

متخلخل قبل از پوشش دهی با  پلی اتراترکتوننمونه  الف() می دهد.

 .)ب( تیتانیوم پوشش داده شده با پلی اتر اترکتون ،تیتانیوم

 

 

 
روز غوطه وری در  10ها پس از طیف پراش اشعه ایکس نمونه14شکل 

 مایع شبیه سازی شده بدن

 بهای پوشش داده نشده و نمونه XRDی الگوی نشان دهنده)  الف

 های پوشش داده شدهمربوط به نمونه )
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 نتیجه گیری

شان داد که منافذ صاف هستند و به ننتایج به دست آمده 

دلیل فرآیند فشرده سازی به درازای عمود بر جهت تراکم 

 با شده ساخته ساختار در منافذ تبدیل شده اند. اتصالات بین

dry mixing  بسیار آنها از برخی شود.می مشاهده 

همچنین به منظور  بزرگ هستند. بسیار و برخی کوچک،

بررسی خواص مکانیکی تست های مکانیکی از نمونه 

 dry طتوس شده تولید متخلخل گرفته شد که نشان داد نمونه

mixing ، بالا  1استحکام تسلیم فشاری بالا، چگالی

و نمونه هایی که با .است بالا قابل توجهی طور به1 ،وسختی

 سفتی و استحکام این روش ساخته شده نشان می دهد که 

 ومتیتانی  سپس لایه نازک هست. نزدیک به استخوان آنها

ما با استفاده از روش پلاس پلی اتراترکتونروی یک زیرلایه 

اسپری پوشش داده شد و تاثیر پوشش دهی روی عملکرد 

از طریق آزمایش ارزیابی  پلی اتراترکتونبیوپزشکی 

شد.مزایای اصلی پلاسما اسپری تیتانیوم که در این تحقیق 

اشاره شد، زیرلایه بدون صدمه و پایداری خوب لایه روکش 

و آنالیز استحکام اتصال  SEM ،XRDبود که با استفاده از 

ی به منظور بررسی تشکیل آپاتیت بر روتائید شدند. همچنین 

ها از طریق زیست فعالی این نمونههای تهیه شده، نمونه

مورد  سازی شده بدنها در مایع شبیه غوطه ور سازی آن

های مورد آزمایش برای مدت زمان بررسی قرار گرفت. نمونه

گراد درجه سانتی 47روز( در دمای  10ساعت) 446و  164

  قرار گرفتند. مایع شبیه سازی شده بدندرون حمام آب در 

 رکتونپلی اتراتنتایج فعلی حاکی از این است که هر دو نمونه 

 پوشش داده شده زمانی که در پلی اتراترکتونمتخلخل و 

یه مایع شبغوطه ور می شوند در  مایع شبیه سازی شده بدن

وشش پ پلی اتراترکتونآپاتیت تشکیل دهند.  سازی شده بدن

شش ومتخلخل بدون پ پلی اتراترکتونداده شده نسبت به 

توانایی بسیار بالاتری برای تشکیل آپاتیت از خود نشان 

پوشش داده  پلی اتراترکتوندادند. این چنین استنباط شد که 

ا شده با تیتانیوم خاصیت بایواکتیویته دارند. بایواکتیویته آنه

                                                           
1 compressive yield strengths 

 متخلخل بدون پلی اتراترکتونبه میزان قابل توجهی از 

ده نمونه پوشش داده شانتظار می رود این  پوشش بالاتر بود.

به دلیل خواص بایواکتیویته و استحکام مکانیکی بالای خود 

ان بیومواد جدید برای کاربردهای پزشکی بازساختی به عنو

 د.به کار رون
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